Bruxelles, le 6 octobre 2017

MDY/ S- 29041-AUD

Messieurs,
Objet : Inspections des ouvrages d’art de la Région Bruxelles Capitale

Nous voudrions porter a votre connaissance les éléments constatés lors de notre visite
d’inspection de ce jeudi 5 au soir.

Lors de notre inspection interne des caissons entre la pile 18 et la pile 19 du viaduc, nous
avons constaté un délaminage de la dalle inférieure des caissons sur une longueur d’environ 10 m et
une largueur de 2 m (fig. 1), visible a partir de la trappe d’accés. Des plaques entiéres de béton
peuvent étre détachées sur une épaisseur allant jusqu’a 4-5 cm (fig. 2)
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e Nous avons également constaté une crevasse dans le voile externe. Cette crevasse est de
direction verticale, commencant environ a 60 cm de haut et s’élargissant vers le bas. Elle
s’étend également sur une longueur de 5a 10 m

e Au pied de cette crevasse on distingue les restes d’une barre a béton complétement
corrodées (I’acier se retire par plaquette)

e Des traces de coulées blanchatres apparaissent au niveau de différentes fissures réparties sur
le voile

Compte tenu de ces éléments, il nous semble urgent de procéder sans délai a des investigations
complémentaires de maniére a identifier 'ampleur du probléme et identifier clairement les causes.

A défaut de résultats d’investigations complémentaires, en I'état, et sur base des informations
disponibles ce jour, il ne nous est pas possible de nous prononcer quant a la stabilité résiduelle du
pont.

Nous tenant a votre disposition pour tous renseignements complémentaires, veuillez agréer
Messieurs, I'expression de nos sentiments les meilleurs

Y PIANET

CEQ




